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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay ô nhiễm kim loại nặng trong đất đang là một trong những vấn 

đề môi trường gây nhiều bức xúc. Hậu quả do kim loại nặng gây ra được phản 

ánh trực tiếp từ “sức khỏe” cây trồng, vật nuôi…đặc biệt thông qua chuỗi 

thức ăn, kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra những hậu 

quả khó lường. Trước thực trạng đó đã có nhiều các nghiên cứu được thực 

hiện với với mục đích hạn chế, làm giảm hàm lượng kim loại nặng xuất hiện 

trong môi trường đất. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta nhận thấy rằng, quá 

trình xử lý kim loại nặng trong đất phức tạp và tốn kém rất nhiều lần so với xử lý 

kim loại nặng trong môi trường nước và không khí. Chì (Pb) và Cadimi (Cd) là 

hai kim loại có tính độc hại lớn cho con ngườivà hệ sinh thái khi nó vượt quá 

ngưỡng cho phép và trong một số điều kiện môi trường nhất định. Pb có trong 

tự nhiên, đặc biệt là các khu mỏ Pb, Pb-Zn và trong các sản phẩm hằng ngày 

như xăng, sản xuất ắc quy, các làng nghề. Trong điều kiện bình thường của 

môi trường tự nhiên, Pb ở trạng thái bền vững nên trong nước, thực vật, sinh 

vật thường có hàm lượng chì rất thấp. Chỉ trong môi trường nhất định hoặc do 

tác nhân nhân tạo thì Pb mới ở dạng trao đổi. Trong đất, nếu Pb tồn tại ở dạng 

trao đổi thì nguy cơ bị rửa trôi làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và các thủy vực 

nước mặt là rất lớn.  

Cadimi (Cd) tồn tại trong đá và đất với hàm lượng rất nhỏ, nhưng khả 

năng tích lũy lâu dài trong đất và đi vào cơ thể sinh vật của nó gây ra sự gia 

tăng liên tục của hàm lượng kim loại độc hại này trong hệ sinh thái. Cd đi vào 

đất chủ yếu qua các hoạt động của con người như khai khoáng, các ngành 

công nghiệp mạ, bón phân trong nông nghiệp, đốt nhiên liệu, giao thông, 

dùng bùn thải…  
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Mặc dù ảnh hưởng của Pb và Cd đến con người, hệ sinh thái rất lớn 

nhưng hầu hết hàm lượng phát thải của chúng vào môi trường từ hoạt động 

nhân tạo lại không có sự suy giảm mà càng gia tăng. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều các nghiên cứu để hấp phụ các kim 

loại Cd và Pb bằng những vật liệu hấp phụ tự nhiên, nhân tạo nhằm ngăn chặn 

kim loại xâm nhập vào cây trồng. Trước thực tế đó nhóm chúng tôi đi sâu 

nghiên cứu theo hướng: bổ sung cho đất các vật liệu tự nhiên hoặc đã biến 

tính có khả năng hấp phụ kim loại nặng trong đất, không cho chúng di chuyển 

vào cây trồng. Các vật liệu tự nhiên được dùng trong xử lý kim loại nặng như: 

zeolit, bentonite, tro bay, diatomit, than bùn trong bã thải thủy sản…Trong đó 

zeolite là vật liệu được quan tâm nhất. 

Với hướng đi mới này có thể tiết kiệm được chi phí, thân thiện môi 

trường và khả năng áp dụng vào thực tiễn cao. Do đó, chúng tôi lựa chọn đề 

tài “Nghiên cứu sử dụng vật liệu Mg/Al LDH – Zeolite xử lý các kim loại 

nặng(Cd2+ và Pb2+) trong môi trường đất"   

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá khả năng hấp phụ của VLHP Mg/Al LDH Zeolite đối với 

Cd và Pb linh động trong đất đất bạc màu ở mức độ ô nhiễm cao. 

- Xác định điều kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ ion KLN của vật liệu 

hấp phụ Mg/Al LDH Zeolite. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

- Đánh giá khả năng hấp phụ Cd và Pb của đất xám bạc màu ở mức ô 

nhiễm cao của VLHP Mg/Al LDH zeolite 

- Đưa ra được một phương pháp mới để xử lý đất nhiễm chì và cadimi 

ở mức ô nhiễm cao 

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Các kết quả thu được là cơ sở để tiếp tục thực nghiệm sử dụng Mg/Al 

LDH Zeolite trong xử lý đất nhiễm chì và cadimi ở mức ô nhiễm cao, cải tạo 

đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng. 
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