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giảng dạy, taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn. 
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lượng hấp phụ Mn(II) .............................................................................................................. 44 

Hình 2.14. Ảnh hưởng của hỗn hợp các ion Pb(II), Cu(II), Ca(II), Zn(II), Ni(II) và Al(III) 
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MỞ ĐẦU 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, Việt Nam đã và đang phải giải 

quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường. Môi trường ở hầu hết các thành phố lớn, 

khu công nghiệp tập trung và khu dân cư đang bị suy thoái, ô nhiễm. Tài nguyên 

thiên nhiên, đa dạng sinh học đang bị cạn kiệt, sự cố môi trường có chiều hướng gia 

tăng, trong đó phải kể đến thực trạng ô nhiễm môi trường nước. 

Nước là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là yếu tố không thể thiếu được cho 

mọi hoạt động sống trên trái đất. Việt Nam tuy là xứ sở nhiệt đới nhưng nguồn nước 

sạch đang ngày càng cạt kiệt vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề nhiễm bẩn 

nguồn nước bởi nước thải sinh hoạt và các nhà máy. Do đó, việc nghiên cứu và đề 

xuất các biện pháp xử lý nước thải có hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững của 

môi trường đã và đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Thực tế đã 

có nhiều công trình nghiên cứu các phương pháp để xử lý các chất độc hại có trong 

các nguồn nước như phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp 

keo tụ... Trong các phương pháp đó, phương pháp hấp phụ tỏ ra có nhiều ưu việt bởi 

tính kinh tế, tính hiệu quả, thao tác đơn giản và dễ thực hiện. 

Ngoài các vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên, một số vật liệu hấp phụ 

được chế tạo từ hóa chất tinh khiết cũng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu 

nhằm mục đích hấp phụ các ion kim loại trong môi trường nước như nghiên cứu chế 

tạo các vật liệu oxit nano, vật liệu canxi photphat… Cũng theo hướng nghiên cứu đó, 

chúng tôi đã chọn đề tài:  

“Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu chế tạo từ sắt(III) 

nitrat, silicat, phophat có gia thêm đất hiếm và thăm dò xử lý môi trường”. 

Trong đề tài này chúng tôi tâp̣ trung nghiên cứu các nôị dung sau:  

- Chế tạo vật liệu hấp phụ từ sắt(III) nitrat, silicat, phophat có gia thêm đất hiếm 

(vật liệu hấp phụ). 

- Nghiên cứu một số đặc trưng hóa lý của vật liệu chế tạo được bằng các 

phương pháp SEM, BET, IR… 

- Xác định điểm đẳng điện của vật liệu hấp phụ. 
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- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng hấp phụ Mn(II), 

Ni(II) của vật liệu theo phương pháp hấp phụ tĩnh. 

- Nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu theo phương pháp 

hấp phụ động. 

- Thăm dò khả năng xử lý Mn(II), Ni(II) trong mẫu nước thải của vật liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


